
Prüfstelle 200 Bereich 270

Prüfart Matrix Messgrößen

DIN EN ISO 12572 I 2008-04

DIN EN 1931 I 2020-10

DIN EN ISO 12629 I 2023-03

DIN EN 13469 I 2021-06

DIN EN ISO 7783 III 2019-02

DIN EN 12086 I 2013-06

DIN EN 772-15 I 2000-09

ASTM III
DIN EN ISO 12570 III 2018-06

DIN EN ISO 12571 III 2013-12

DIN EN 772-10 I 1999-04

DIN EN 12429 III 1998-08

DIN EN ISO 15148 III 2018-12

DIN EN 1062-3 I 2008-04

DIN EN 772-11 I 2011-07

DIN EN 1925 I 1999-05

DIN EN ISO 16535 I 2019-10

DIN EN 13755 I 2008-08

DIN EN 1170-6 III 1998-01

Wasser-
aufnahme bei  
kurzfristigem   
teilweisem 
Eintauchen

DIN EN ISO 29767 I 2019-11

DIN EN 13009 III 2000-04

DIN EN 772-14 I 2002-02

DIN EN 1936 I 2007-02

DIN 66137-1 III 2019-03

DIN 66137-2 III 2019-03

DIN EN 772-4 I 1998-10

DIN EN ISO 29465 III 2022-12

DIN EN ISO 29466 III 2023-02

DIN EN 992 III 1995-09

DIN EN 993-1 I 2019-03

Abreißfestigkeits
prüfung

DIN EN 13495 I 2019-11

Wasserdichtheit 
von Membranen

DIN EN ISO 811 I 2018-08

Kapillartransport Hausverfahren II
Saugspannung Hausverfahren II 2013-10

Prüfgebiet: Feuchteschutz

letzte Änderung: 27.06.2023

Prüfbereich
akk. Norm flex. Verfahren KAT
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Bezugsfeuchte-
gehalt  Sorptions-
isothermen



Prüfstelle 200 Bereich 270

Prüfart Matrix Messgrößen

letzte Änderung: 27.06.2023

Prüfbereich
akk. Norm flex. Verfahren KAT

Ausgabe-

stand

DIN EN 1015-2 III 2007-05

DIN EN 1015-3 III 2007-06

DIN EN 1015-6 III 2007-05

DIN EN 1015-7 III 1998-02

DIN EN 1015-9 III 2007-05

DIN EN 459-2 Abs. III 2021-09

DIN 18555-7 III 2019-04

WTA-Merkblatt 2-2-91 III
Rohdichte DIN EN 1015-10 I 2007-05

Wasserdampf-
durchlässigkeit

DIN EN 1015-19 I 2005-01

Wasser-
aufnahme

DIN EN 1015-18 I 2003-03

Haftzug-
festigkeit

DIN EN 1015-12 I 2016-12

Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-1 III 2019-12

Prüfgebiet: Mörtel und Putze
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Prüfmörtel-
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